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	پیوست چک لیست عملیات ساختمانی

ساخت و نصب کلاف فلزی

	منبع و مرجع : * مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه 55 )

                        ** مقررات ملی ساختمان

	

	** مقررات ملی ساختمان: مبحث 11

	



	◄ 11-4-5 سطوح آماده شده به وسیله عملیات زنگ زدایی را باید بلافاصله به وسیله لایه ای از ضد زنگ برای مدت محدودی که از مقادیر زیر تجاوز ننماید، محافظت نمود. لایه که قبل از نصب و مونتاژ و رنگ آمیزی دائم اجرا می شود، باید حداقل 20 میکرون ضخامت داشته باشد. 

شصت روز برای محیط با رطوبت نسبی کمتر از 60% 

سی روز برای محیط با رطوبت نسبی بین 60% تا 75% 

پانزده روز برای محیط با رطوبت نسبی بین 75% تا 85% 

در صورت تجاوز از مدت​های فوق و یا در صورت مشاهده زنگ زدگی پیش از رنگ آمیزی اصلی، باید عملیات زنگ​زدایی تکرار شود. 
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